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Instituto SENAI de Inovação em Engenharia de Polímeros

Programa de Comparação Interlaboratorial de 
Ensaios em Plástico (PEP-Plástico)

26ª Rodada - 2026Rodada Única em 2026!





Informações para Inscrição e Pagamento:

· [bookmark: OLE_LINK3]Enviar esta ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, ela caracteriza a contração do serviço.
· Após o recebimento desta ficha efetuaremos a sua confirmação da inscrição através de um fax ou e-mail, contendo os valores dos ensaios, condições de pagamento e informações adicionais pertinentes a sua participação na rodada.
· O(s) bloqueto(s) de cobrança e a nota fiscal da prestação de serviço serão enviados juntamente com as amostras.

O Programa oferece os seguintes Ensaios para Comparação Interlaboratorial:

	[bookmark: OLE_LINK1]Ensaios
	
	Índice de Fluidez
(ASTM D1238)
	Resistência à Tração
(ASTM D638)
	
	Determinação da Temperatura de Deflexão (HDT)
(ASTM D648)
	Determinação da Temperatura de Amolecimento Vicat
(ASTM D1525)
	Resistência ao Impacto Izod
(ASTM D256)
	[bookmark: OLE_LINK5]Espectrometria de Infravermelho por FTIR

	
	Densidade
(ASTM D792 ou 
ISO 1183-1 Método A)
	
	
	Resistência à Flexão
(ASTM D790)
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk345008553]R$
	445,00
	445,00 
	720,00
	720,00
	445,00
	445,00
	445,00
	540,00

	Despesas de correio por rodada: no RS R$70,00 e fora do RS R$140,00



 1) Inscreva-se em mais de um equipamento no mesmo ensaio na rodada e receba 5% de desconto.
 2) Todos os participantes ao final da rodada recebem: o RELATÓRIO FINAL e o CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO.
 3) Os participantes são identificados individualmente por um código, de modo a garantir sua confidencialidade.
 4) A inclusão de cada ensaio na rodada está condicionada a um número mínimo de participantes.





	A participação em comparações interlaboratoriais é uma ferramenta de autoavaliação do desempenho das medições de sua empresa/laboratório, também contribuindo para o aprimoramento da confiança mútua entre clientes e fornecedores.

	





	
Cadastro EPTIS (BAM): https://www.eptis.bam.de/eptis/WebSearch/view/123120





	PRAZOS

	Inscrição:
Envio das amostras:
Envio dos Resultados:
Envio do Relatório Final:
	28/ago
04/set
05/out
26//out






	FICHA DE INSCRIÇÃO (participante no Brasil)
(envie para: servicos.istqema@senairs.org.br)

	Nome de contato:      

	Empresa/participante:      

	Dados para envio da(s) amostra(s)

	CNPJ:      
	CEP:      
	Data:      

	Endereço:      

	Cidade / UF:      
	Telefone:      

	E-mail:      



	Favor assinalar a quantidade do(s) ensaio(s) que tenha interesse em participar:

	[bookmark: Texto15](  )
	
Densidade: ASTM D792 ou ISO 1183-1 (método A)

	(  )
	Indice de Fluidez: ASTM D1238 (método A ou B em 190ºC, 200ºC e 230ºC / 2,16kg)

	(  )
	Resistência à Tração: ASTM D638 (corpo de prova tipo I), característicos: Tensão de Ruptura, Tensão no Escoamento, Alongamento no Escoamento e Módulo de Elasticidade

	(  )
	Resistência à Flexão: ASTM D790, característicos: Tensão
e Módulo de Flexão

	(  )
	Determinação da Temperatura de Deflexão (HDT): ASTM D648

	(  )
	Determinação da Temperatura de Amolecimento Vicat: ASTM D1525

	(  )
	Resistência ao Impacto Izod: ASTM D256

	(  )
	Espectrometria de Infravermelho por FTIR


[bookmark: OLE_LINK4]
	Faturamento / Cobrança:

	(  ) em boleto com vencimento 30 dias após confirmação da inscrição.

	(  )  parcelado em até 3 vezes (30, 60 e 90 dias após confirmação da inscrição), com parcelas mínimas de R$ 300,00.

	CNPJ:      
	CEP:      
	Data:      

	Endereço:      

	Cidade / UF:      
	Telefone:      

	E-mail:      

	Aguardar o recebimento do pedido de compra para emitir a cobrança ?       (  )Sim     (  )Não



	Autorizo a contratação do serviço, conforme informações acima indicadas:

	Nome:      


	Assinatura:
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